Cimentação de Facetas de Porcelanas – Paulo Tone
Diretor Científico ABOE

Desde 1988 realizo trabalhos com facetas de porcelana, utilizando o protocolo de cimentação desenvolvido após assistir os cursos de: Horn (NY), Robert Nixon (LA), Larry Rosenthal (NY), Friedman (LA), Pascal Magne (San Diego), Galip Gurell (Istambul), Laerte Schenkel (Igrejinha/RS) e outros.
FACETAS DE PORCELANA
Preparo da faceta de porcelana

1. Prova da peça
· Observar cor
· Pontos de contato
· Cuidado com a oclusão!!!A peça antes da cimentação é muito frágil!!!
· Se forem facetas provar a peça com o Try-In para escolher a cor do cimento a ser utilizado!!!
2. Sandblast: jateamento da peça com óxido de alumínio. Geralmente já vem jateado  (perguntar ao técnico) 
3. Condicionamento da porcelana com acido fluorídrico:

· Ac. Fluorídrico 9% (1 minuto)
· Ag. Fluorídrico 4% (3 minutos)

4. Lavar a peça por um minuto em água corrente
· Lavar a peça em cuba ultrassônica com água é melhor

5. Secar bem com jato de ar

· Se a peça estiver esbranquiçada, significa que partículas de porcelana ainda estão na superfície, aplicar ácido fosfórico por 10 segundos. Lavar novamente com água -1 minuto.

6. Aplicar 1 gota do silano sobre a peça por 1 minuto e secar bem com jato de ar,de preferência com  jato de ar quente (secador de cabelo) traz melhores resultados. 
7. Aplicar uma fina camada do Bond (D/E Resin). NÃO FOTO POLIMERIZAR!!!!
      Preparo do dente 

1. Condicionamento do dente com ácido fosfórico por 15 segundos.
· Lavar por 1 minuto. Se forem vários dentes, isolar os dentes adjacentes e trabalhar 1 dente por vez.
2. Remover o excesso de água com um leve jato de ar. Não ressecar o  preparo!!!

3. Misturar uma gota de primer A e B. Aplicar 5 camadas consecultivas no esmalte e dentina . Não secar entre as camadas !!!!!

4. Depois da aplicação completa do primer, secar as superfícies por 5 segundos para eliminar todo o solvente. Uma superfície com primer deve ser brilhante quando a aplicação do primer for suficiente. 

5. Aplicar uma fina camada do Bond(D/E Resin) sobre  esmalte e dentina.NÃO FOTO POLIMERIZAR !!! 

Cimentação :

Facetas   

1. Aplicar o cimento foto polimerizavel  sobre a faceta, homogeneizar o cimento para evitar bolhas. 

2. Assentar a peça sobre o preparo com uma leve pressão.

3. Foto polimerizar por 2 segundos. 

4. Segurar bem a peça em posição, e com o auxilio de um explorador. remover os excessos de cimento.

5. foto polimerizar 40segundos por face!!!

6. Remover excessos de cimento, checar os contatos proximais, ajustar a oclusão, polimento.

Observações:

· Para isolar os dentes adjacentes, podemos utilizar fita veda rosca ou tira poliéster .
· O Cal Set,( Addente-USA)  é um aparelho que esquenta a resina composta,fluidificando-a.Utilizando o Cal Set podemos cimentar facetas com as resinas compostas tradicionais usadas para restaurações .
· O Try In, é uma pasta solúvel em água com a mesma consistência e  a cor do cimento resinoso . É  encontrado em alguns kits de cimento resinoso para facetas.
· Par cimentação usar de preferência resina foto, para melhores resultados. 
Materiais Indicados:

Cimentos:

- Choice (Bisco)

- Variolink (Ivoclar)

- Insure (Cosmedent)

Adesivos:

- All Bond 2 (Bisco)

- All Bond 3 (Bisco)

Qualquer dúvida por favor entre em contato!
Paulo Tone

11-3812-7866

ptone@uol.com.br

